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STAVCERT

STAVCERT

U Vystavisté 138/3, 170 00 Praha 7, ICO 67364209
Certifikaéni organ pro certifikaci vyrobkl €. 3023,
Certifikacni organ provadéjici certifikaci osob €. 3026, Inspekéni organ ¢. 4020,

Autorizovana osoba 205, Oznameny subjekt 1517 (Notified Body1517)

1. Zadatel

STAVCERT - AO 205

Ptiloha k STO
STO ¢&. 205/268/2020

DROKOS s.r.o.

671 34 Zerotice
Vyrobna: Zerotice &.p. 167

2. Popis vyrobku a vymezeni zpiisobu jeho pouZziti ve stavbé

Vyroba betonovych skiini se ¥idi ustanovenimi dle CSN EN 206+A1:2018. Vyrabéna téida
a oSetfeni se fidi technickou

betonu C 20/25 XC3 Kvalitu betonu, jeho zpracovatelnost,
dokumentaci vyrobce, ktera je v souladu s CSN EN 13369 ed. 2:2019

3. Vymezeni sledovanych vlastnosti a zpiisobu jejich posouzeni:

Pii hodnoceni vysledki zkousek betonu se postupuje dle kriterii uvedenych CSN EN
206 a hotovy vyrobek se kontroluje v souladu s CSN EN 13369 ed. 2

Pof. |Posuzovand | . |Deklarovana é a5 L
tislo | viastnost ZkuSebni postup troveti ; ylslo_ ‘ quna"rﬁnka’
e . s ‘ protokolu|
y 5/220050 | vyhovuje
1 |pevnost v tlaku CSN 12390-3 Beton ttidy C 20/25
. 7/220029 | vyhovuje
2 | Prisak tlakovou CSN 12390-8 C 20/25 max 50mm
vodou
’ 5 16/220007 | vyhovuje
3. | mrazuvzdornost CSN 731322 75 cyklu
. " Techn. podminky |16/220008 |vyhovuje
3 |Rozméry CSN 72 2602 vyrobce
obsah ptirodnich CSN ISO 10703 | SUJB &.422/2016 Sb. |29/2020 vyhovuje
4 lradionuklid
; CSNEN 772-16 | Techn. podminky |16/220008 |vyhovuje
P ¥
5 | Vzhled

vyrobce

4. Podklady predloZené vyrobcem

Vyrobce predlozil Technicky katalog a Technologicky postup pro vyrobu a skladovani skiini
HUP a elektro, kde jei KZP v souladu s CSN EN 13369 ed. 2
Obsah ptirodnich radionuklidii
Kontrola zajistovani podle zakona ¢. 422/2016 Sb.
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5.Zajisténi systému Fizeni vyroby
Pozadavky na systém fizeni vyroby u vyrobce splituji poZadavky dle pfilohy €.3 nafizeni
vlady €. 163/2005 Sb. ve znéni nafizeni vlady ¢. 312/2005 Sb. a 312/2016Sb.

6. Podklady predloZené Zadatelem
Z4dost k &innosti AO 205 ze dne 16.1.2020
Technicka dokumentace souvisejici se zabezpeenim systému fizeni vyroby
Kontrolni ro¢ni zkousky provedené AZL 1116 BETONTEST spol. s r.o.

7. Seznam pouzitych technickych predpist a technickych norem
CSN EN 12350-2  Zkouseni &erstvého betonu — Cast 2: Zkouska sednuti
CSN EN 12350-4 Zkouseni &erstvého betonu — Cést 4: Stupeii zhutnitelnosti
CSN EN 12350-6 Zkouseni &erstvého betonu — Cast 6: Objemovéa hmotnost
CSN EN 12390-3  Zkouseni ztvrdlého betonu — Cést 3: Pevnost v tlaku zkugebnich téles
CSN EN 12390-7  ZkousSeni ztvrdlého betonu - Cést 7: Objemovéa hmotnost ztvrdlého

betonu
CSN EN 12390-8 Zkouseni ztvrdlého betonu — Cast 8: Hloubka prisaku tlakovou
vodou
CSN 731322 Stanoveni mrazuvzdornosti betonu

CSN EN 206 +A1  Beton — Cast 1: Specifikace vlastnosti, vyroba a shoda

CSN EN 13369ed.2  Spole¢na ustanoveni pro betonové prefabrikaty

Vyhlaska SUJB &. 263/2016 Sb. Atomovy zakon o radiaéni ochrang

Nafizeni vlady €. 163/2002Sb. v platném znéni, kterym se stanovi technické pozadavky na
vybrané stavebni vyrobky.

Technicky navod pro ¢innosti autorizované osoby pfi posuzovani shody stavebnich

vyrobkil podle NV €. 163/2002 Sb. ve znéni NV €. 312/2005 €. 01.10§8 Py
8.Udaje o zpracovatelich jU ~
{ N
Zpracovala : Miroslava KlimeSova
S AAA -
Schvalil : Ing. .}iﬁ Je;l;fk
‘ /:'

V Praze dne 20.1.2020



